
Prüfungszeugnis über die Dekontaminierbarkeit

von Oberflächen nach ISO 8690
sachlich identisch mit DIN 25415Teil 1

Test Report on the ease of decontaminatlon of

surfaces according to ISO 8690
which in its contents is eouivalent to DIN 25415. Part 1

Zusammenfassung
Summary

GeDrüftes Material:
Material tested

Bewertung der
Dekontaminierbarkeit:
Assessment of ease of
decontamination

Antragsteller:
Applicant

Anschrift:
Address

Antragsnummer/-datum:
Reference number and
date of receipt

homogener Bodenbelag nach EN 649
mit PUR-Beschichtung

Medintech PUR Design 88470

gut (good)

Armstrong DLW AG

Stuttgarter Strasse 75
D - 74321 Bietigheim-Bissingen
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Das P.üfungszeugnis da.f nur ungekürzt verviefältigt werden. Veröffentlichungen von Prüfzeugnissen, auch
auszugsweise, bedürfen in jedem Einzellfall der widerruflichen Einwilligung der BAM, 12205 Berlin, Unter den Eichen 87.
Dieses Prüfungszeugnis besteht aus vier Seiten Text. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben
genannten und untersuchten Prilftnaterialien-

This test report may be reproduced only unabridged. Publications of inspection certificates, even in excerpts, need in
every single case the revocable consent from BAM, 12205 Berlin, Unter den Eichen 87. This test report contains four
pages. The result ofthe test analysis are only applicable to the specimen examined and mentioned above.
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